BOUCLE DE LEVAGE

BOUCLE DE LEVAGE GALVA

e Les boucles de levages doivent étre noyées au
3/4 dans le béton.

e Les charges maximales sont données pour
un béton de 15 Mpa minimum.

e Un ferraillage minimum est nécessaire autour
des boucles de levage.

 En raison de réactions possibles entre le
béton et adjuvants, il est fortement conseillé
d’utiliser les boucles en levage instantané.

Dimensions des boucles de levage galva
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880 6 210 155 55 0,08

1200 7 225 165 60 0,108

1600 8 235 175 60 0,143

2000 9 280 210 70 0.2

2500 10 315 235 80 03 1u
4 000 12 340 255 85 0,455

5 200 14 360 270 90 0,701

6300 16 390 290 100 1,054

10 000 20 510 380 130 2,1

| Rét. | Ep.miniE (mm) | Ep. mini A{mm) | Ep. miniB (mm) |

70 270 540 gAF  Fhg

90 310 620 Wi iyl

120 350 700

140 420 840 N o N o
160 450 900 )il Ql- t

220 500 1000 f U j

290 520 1 040

320 580 1160 '

440 730 1460

Les efforts obliques ne doivent pas dépasser un angle de b=30° par rapport a 'axe de la boucle de levage.
Un ferraillage minimum est nécessaire autour des boucles de levage.

BOUCLE DE LEVAGE PROLYPROPYLENE BOUCLE DE LEVAGE COUDEE
f"

| Type | Rikg | Box | ko/I [  Rét | Type | R/kg | Box | ky/l |

T 150 150 100 0,18 150 1600 10 0,36
250 250 100 0,30 150 2500 10 0,45
0680UPOL00360 [RTAY 360 50 0,50 180 2500 10 0,50
06BOUPOL00500 500 500 50 0,80 160 4000 10 0,78
0sBouPoL00s75 YA 875 20 135 230 4000 10 0,96
| 1200|1200 10 1,80 230 5200 10 1,65
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